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ESPECIFICACIONES

Doblado en barras corrugadas de acero de baja
aleacion para refuerzo de concreto.

Nombre del ensayo

Nombre comun Doblado en barras corrugadas.
7 g Codigo SAP:MEC-003 (para barras <1") y
COdIgO SAP MEC-004 (para barras >=1")

NTC 2289:2015 Num.10 - NTC 3353:1997
Num. 14 / Se encuentra acreditado.

Norma técnica

DESCRIPCION DE ENSAYO

Es un método cualitativo para evaluar la ductilidad del material. Se dobla la barra a tempera-
tura ambiente hasta 180° sin agrietamiento notable en el exterior de la parte doblada.

e ;Enquése aplica?

En barras corrugadas de acero destinadas para ser usadas como refuerzo en
construcciones de concreto y en construcciones relacionadas.

CARACTERISTICAS

Este ensayo se realiza en las maquinas universales de ensayos mediante la aplicacién de carga
bajo el principio de flexion.

{m LO QUE DEBES SABER

e ;(Qué se obtiene?
Evaluacion cualitativa (presenta o no fisuras) y carga de doblado soportada.
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® ;En qué momento del proyecto u obra se requiere?

Este ensayo debe hacerse al principio del proyecto, ya que se debe tener la segu-
ridad de que el acero que se va a usar como refuerzo cumpla con los parametros
de norma.

il CONOCE SUS BENEFICIOS

e ;Que beneficios obtienes?
Estaras seguro que el acero que vas a usar en tu proyecto es apto y cumple con
la normatividad vigente.

e ;Por qué realizar este ensayo con Concrelab?

Porque el ensayo esta dentro del alcance de acreditacion por ONAC y contamos
con las respectivas calibraciones y verificaciones de los equipos utilizados en el

U TENENCUENTA

® Recomendaciones

La barra debe estar rectay debe enviarse con las especificaciones o caracteristi-
cas de trazabilidad tales como: lote, colada, localizacién y cualquier otra perti-
nente.

® Cantidad minima requerida por norma

1 metro de longitud.
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® Condiciones del campo para la recolecciéon de muestra
N.A.

FOTOGRAFIA ENSAYO

® Tiempo de entrega de informe

4 dias habiles cuando son hasta 10 muestras.







