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ESPECIFICACIONES

Extraccion de nucleos de concreto

Nombre del ensayo

Nombre Coml]n Extraccion de nucleos de concreto

Caddigo SAP Cédigo SAP: PATO30

NTC 3658:1994 Num. 5.2/
Si se encuentra acreditado.

Norma técnica

DESCRIPCION DE ENSAYO

Consiste en perforar el elemento de concreto con una broca tubular diamantada.

e ;Enquése aplica?

En elementos de concreto como placa, columnas, vigas y muros de contencién.

CARACTERISTICAS

Cumplir con una relacion de esbeltez recomendada de 1 de diametro x 2 de longitud

{" LO QUE DEBES SABER

e ;Qué se obtiene?

Se obtiene una muestra representativa del concreto en cual presenta proble-
mas de resistencia a la compresion.
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® ;En qué momento del proyecto u obra se requiere?

En procesos constructivos del proyecto o en proyectos antiguos

il CONOCE SUS BENEFICIOS

e ;Que beneficios obtienes?

Cumplir con el parametro establecido en la NSR-10 C.5.6.5.2 en caso de tener
problemas de resistencia a la compresion del concreto.

e ;Por qué realizar este ensayo con Concrelab?

Se deberealizar paracumplir con los parametros requeridos en laNSR-10 Titulo
C.5.6.5.2, cuando se cuenta con resistencias a la compresion bajas.

C.5.6.5.2 — 5i se confima la posibilidad que el
concreto sea de baja resistencia y los calculos indican que
la capacidad de soportar las cargas se redujo
significativamente, deben permitirse ensayos de nicleos
extraidos de la zona en cuestion de acuerdo con NTC
3658 (ASTM C42M). En esos casos deben tomarse tres
nicleos por cada resultado del ensayo de resistencia
(véease C.56.24) que sea menor que los valores
sefialados en C.5.6.3.3 (b).

U TENENCUENTA

® Recomendaciones
Se debe cumplir con lo establecido en la NSR-10 Titulo C.5.6.5.4.

C.5.6.5.4 — El concreto de la zona representada por
los niicleos se considera estructuralmente adecuado si el

promedio de tres niicleos es por lo menos igual al 85 por
ciento de f’, y ningdn nicleo tiene una resistencia menor

del 75 por ciento de f'. Cuando los nucleos den valores

erraticos, se debe permitir extraer nicleos adicionales de
la misma zona.
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® Cantidad minima requerida por norma

3 nucleos por elemento en evaluaciéon

® Condiciones del campo parala recoleccion de muestra

"El concreto debe tener minimo 14 dias de edad.
La muestra es transportada al laboratorio al momento de extraerla."

FOTOGRAFIA ENSAYO

® Tiempo de entrega de informe

"Por condiciones de la NSR-10 Numeral C.5.6.5.3, los nucleos deben ser ensaya-
dos de 48 horas a 7 dias.

- 8 dias calendario (Fallo de muestra a 7 dias + 1 dia de informe).

- 3dias calendario (Fallo de muestra a 2 dias + 1 dia de informe). "







